Manual de Instrucoes VENEZIANAS DE VIDRO

Venezianas de Vidro

Génoval9cm x 10cm x 08cm | Capela 19,5cm x 10cm x 10cm ’a ) | I\/I | C
Florenca 20cm x 10cm x 10cm | Veneziana 20cm x 20cm x 6¢cm —% S A |

Firenze 20cm x 10cm x 10cm | Capri 20cm x 10cm x 10 cm (.

IMPORTANTE: GUARDAR ESTAS INSTRUGOES PARA FUTURA CONSULTA. LEIA COM ATENGAO!

RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E INSTRUCOES GERAIS

Determine uma pessoa para ficar responsavel pelo recebimento e conferéncia do seu material. Todos os produtos
devem ser armazenados corretamente, em area limpa, coberta e seguindo o empilhamento maximo de caixas.

E fundamental que um engenheiro ateste a seguranca das instalacdes.

MATERIAIS PARA A INSTALACAO

Argamassa para Bloco de Vidro;
Ferro de 5mm a 6mm

Perfil de Apoio

Silicone ou similar

el L =

Areas acima de 2m? Além do material descrito acima, recomenda-se o uso de Junta de Deslizamento (Cartdo
Betunimado ou Manta), Junta de Dilatacdo (isopor) e Vedacgdo (impermeabilizante a base de silicone).

PASSO A PASSO DE INSTALACAO

1. Preparar a Massa: Junta de Deslizamento: Cartio Betuminado

. . ou Manta (entre o perfile a massa)
Fazer a mistura da Argamassa para Bloco de Vidro com ( ) uw :
p tidad dad lo fabri t Junta de Dilatagdo: Isopor (entre a Junta de
4gua, na quantidade recomendada pelo fabricante em Desizamento & 2 massa).
um reFlplente _Ilmpo e seco. AM.exer c,om uma colher de Argamassa para Bloco de Vidro: (acima do
pedreiro ou misturador mecanico até obter uma _ ) perfilcercade 1 cm)
consisténcia macia e uniforme, sem grumos. Deixar B 1 barra de ferro entre cada
descansar por cerca de 10 minutos e depois mexer ﬁ‘b coluna de blocos

novamente.

2. Montar a primeira camada sobre a base, com
espacamento entre cada peca de no minimo 10 mm.
Entre cada peca colocar 1 ferro de 5mm a 6mm, e em
seguida aplicar a argamassa preparada nas laterais. NAO
ENCOSTAR O FERRO NAS PAREDES DA PECA; Vedagdo
3. Repetir o processo nas demais camadas; (Silicone ou similar}

Argamassa para Bloco de Vidro: (acima do
perfilcercade 1 cm)

Junta de Deslizamento

(entre o perfile a massa)

Perfil de Apoio

Para areas acima de 2m?:

- Colocar a Junta de Deslizamento entre o perfil e massa.
- Inserir a Junta de Dilatacdo entre a Junta de
Deslizamento e a massa.

- Aplicar a Vedagdo na face externa.

Colocar a Barra de Ferro entre as colunas de blocos (vertic
Barra de Ferro horizontal entra na massa da base e
armagdo para as barras verticais.

Consumo por m? (parede reta)
Argamassa: De 20 a 23kg

Rejunte: 3kg (se colorido)

Ferro: 1 barra de 12m (®3/16” ou 4,8mm)

Para acabamento ou rejunte:

- Branco: Prépria Argamassa utilizada para
assentamento.

- Colorido: Rejunte Colorido para Bloco de Vidro na Cor
desejada
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